Таблица сочетаемости глины Брауни Блэк с глазурями (результаты получены от: сайт Лаборатории керамики, данные контрольных обжигов керамиста-технолога Мастерской Никодим, из ТГ-канала Мастерской Никодим) 

	Глазурь
	Температура обжига
	Результат (цек)

	Глазури от Лаборатории керамики

	0015
	1050
	мало

	0017
	1050
	нет

	0102
	1050
	Мало

	0103
	1050
	Нет

	0104
	1050
	Мало

	0106
	1050
	Нет

	0107
	1050
	Нет

	0109
	1050
	Много

	0110
	1050
	Много

	0119
	1050
	Нет

	0120
	1050
	Много

	0122
	1050
	Много

	0123
	1050
	Много

	0205
	1050
	Нет

	1020
	1050
	Нет

	1021
	1050
	Нет

	1046
	1050
	Много

	1660
	1050
	мало

	2017-99 снежная
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная единичные вскипания, 2 – много вскипаний, 3 – вся вскипела 

	2205-03
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная 2,3 укрывистая, без дефектов 

	2205-56
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная 2,3 укрывистая, без дефектов 

	0337
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная 2,3 укрывистая, без дефектов

	Глазури Спектрум (сайт Керамистам ру)

	Зеленый камень
	1150
	Нет. Маленькое изделие

	Весенняя зеленая
	1150
	Нет Маленькое изделие

	Глазури Гаврилиных

	золото Рустика GG-881
	1050/1150
	Нет

	Звездная пыль
	-/1050
	Соусница. Без дефектов

	ОВО

	Техмасиб
	1000/1180
	Без дефектов. Маленькое изделие

	Коткино море 30101
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	Море трав 30105
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – съелась, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	 10020 paracheirodon innesi diamant
	-/1150
	Пробник тарелка. Без дефектов

	10024 paracheirodon simulans
	-/1150
	Пробник тарелка. Без дефектов

	10039 les temps modernes
	-/1150
	Пробник тарелка. Без дефектов

	10005 синий лофт
	-/1150
	Пробник тарелка. Без дефектов

	Белая ОВО
	-/1150
	Пробник тарелка. Без дефектов . Не желтит

	Рефсан

	"Летний дождь" 
	1100/1190
	Без дефектов, маленькое изделие

	Wolbring


	460232 Золотая бронза
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – съело, 2 – съело/почернело, 3 – бежевый без цека

	Терраколор

	8063 ромашка
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, местами наколы

	8946 астра
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	7801 белый матовый
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	8548 металлолом
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	8938 св.звезда
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	8947 син.сталь
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	8829 тиффани
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	8047 ржавчина
	1050/1080
	Пробник 3 слоя.1 слой – полупрозрачная, 2 и 3 – хорошо, без дефектов

	7807 черная матовая
	1050/1080
	Пробник 3 слоя. В 1 слой укрывиста, 2 и 3 добавляют глубину. Без дефектов 

	Майская зелень низкая до 1100
	-/1150
	Пробник чашка. Не закипела, цвет не поменяла, без цека.

	Бирюзово зеленая низкая до 1100
	-/1150
	Пробник чашка. Не закипела, цвет не поменяла, без цека.

	Водолей
	-/1150
	Пробник чашка. Не закипела, цвет не поменяла, без цека. Единичные наколы

	Супербелая
	-/1150
	Пробник чашка. Не закипела, цвет не поменяла, без цека.

	Белая 7901
	-/1150
	Кружка. Стала цвета кофе с молоком, без цека.

	Главглазурь

	Нефрит
	-/1150
	Пробник чашка. Без дефектов

	Белая
	-/1150
	Пробник чашка. Без дефектов

	Прозрачная
	-/1150
	Пробник чашка. Без дефектов

	Синяя
	-/1150
	Пробник чашка. Не закипела, цвет поменяла до почти черного, без цека.

	Зеленая
	-/1150
	Пробник чашка. Не закипела, цвет стал хаки, без цека.

	Банан
	-/1150
	Пробник чашка. Не закипела, цвет не поменяла, без цека.

	Гжельские глазури

	Прозрачка
	960/1100
	Техника нерикоми МКФ2+Брауни блэк. Кувшин. Без дефектов



